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Karta cyklu n°® 828
CYKL LAKIEROWANIA / SCHEDA DI CICLO / PROCESS DATA SHEET

DREWNO SUROWE

RODZAJ CYKLU: 1K
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:
patrz: Dokumentacja Techniczna odpowiedniego produktu.

NAD LINIA WODNA :ﬁ& WODNA
e e e
e =

ILOSC WARSTW: 1 l v .

LAKIER: S65070 TOP WOOD VARNISH

Przed rozpoczeciem pracy radzimy uwazng lekture Dokumentacji
Technicznej i Kart Bezpieczenstwa poszczegdlnych produktéw, ktore sg
zawsze dostepne na naszej stronie internetowej i stanowig integralng czes¢
tego dokumentu. Ponadto upewnij sie, czy potrzebny sprzet i warunki
pracy pozwalaja wykona¢ jg bezpiecznie i zapewniajg odpowiednig jakos¢
realizacji zadania.
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POWYZEJ UDD [E— Cgin
LINII WODNEJ ROZCIENCZENIE GRUBOSC FiT | CZESCI | WYDAJNOSC
PROPORCJE % (A+B) WARSTWY s7zLIF | STALE | TEORETYCZNA
MIESZANIA PRZERWA MIEDZY WARSTWAMI
DREWNO - - -
objetosciowo MOKREJ | SUCHEJ 10°C 20°C 35°C
A+B o o % m?2/|
min max | min max min max
LAKIER BEZBARWNY S70020
. . N ?
S65070 TOP WOOD 1 1\/\?2?\/\151 Nie okreslono P220 39,2 14 % 48h 72h | 24h | 48h 12h 24h
VARNISH
S70020
565070 TOP WOOD 1 25% Nie okreslono* | P280 | 45,4 14 E % 48h | 72h | 24h | 48h | 12h | 24n
VARNISH
1 warstwa
S70020
565070 TOP WOOD 1 15% Nie okreslono* | P280 | 48,6 14 i % 48h | 72h | 24h | 48h | 12h | 24n
VARNISH
1 warstwa
S65070 TOP WOOD S70020 70 35
VARNISH 1 5% na na P400 52,4 14 48h 72h | 24h | 48h 12h 24h
4 warstwy warstwe | warstwe
* Przyblizona grubosé, niewykrywalna na drewnie.
UWAGI Szlifowa¢ i zawsze naktada¢ wzdiuz stojow drewna i przestrzegac prawidtowego czasu odparowania miedzy warstwami.
Istnieje mozliwo$¢ naniesienia wigkszej liczby warstw w celu polepszenia ochrony i podniesienia estetyki lakierowanej powierzchni.
W celu uzyskania lepszej rozlewnosci ostatniej warstwy mozna zwiekszy¢ rozcienczenie do 10%

Przedstawione powyzej informacje s3 owocem skrupulatnie przeprowadzonych badan i prezentujg naszg aktualng oraz najpetniejszg wiedze. Jednakze owe informacje noszg charakter
wytacznie informacyjny i nie mogg stanowié pretekstu do pociggniecia naszej Firmy do odpowiedzialnosci ani do wszelkiego rodzaju sporéw zwigzanych z wykorzystaniem naszych
produktéw. Wynika to réwniez z faktu, ze sposdb ich stosowania pozostaje poza nasza kontrolg. TYLKO DO UZYTKU PROFESJIONALNEGO.
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